
CPV 45421100-5 ROBOTY POSADZKOWE - SST

B-10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.4

Klasa robót - 45.42

Kategoria robót - Roboty posadzkowe - gress kod  CPV  45421100-5

1. WST P.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
 wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót wyko czeniowych posadzkowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Okre lenia podstawowe.

Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami
i OST. - Wymagania Ogólne.

1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót oraz za zgodno
z Dokumentacj  Projektow , ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania
dotycz ce robót podano w OST - Wymagania Ogólne.

2. MATERIA Y.
Materia y do wykonania robót nale y stosowa  zgodnie z Dokumentacj  Projektow ,

opisem technicznym i rysunkami. Materia y do wn trz powinny posiada  atest higieniczny.

2.1. Materia y podstawowe:
zaprawa cementowa

ytki ceramiczne pod ogowe : gres mrozoodporny , antypo lizgowy,
zaprawa klejowa do p ytek,
zaprawa do spoinowania.

2.2. Warunki dostawy, sk adowanie.
Materia y do robót wyko czeniowych sk adowa  w odpowiednich warunkach stosownie

do asortymentu .

3. SPRZ T.
Ogólne wymagania dotycz ce stosowania sprz tu podano w ST WO "Wymagania ogólne".
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Do wykonania robót wyko czeniowych budynków nale y u  sprz tu odpowiadaj cego
charakterowi robót i przyj tej technologii wykonania np. :

szczotki w osiane lub druciane do oczyszczenia pod a
narz dzia lub urz dzenia mechaniczne do ciecia p ytek i wyk adzin
pace z bkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych do rozprowadzania kompozycji
klej cych
aty , poziomice , pace gumowe

Inne.

4. TRANSPORT.

Ogólne wymagania dotycz ce stosowania sprz tu podano w OST "Wymagania ogólne".
rodki transportowe dobra  odpowiednio do przewo onego materia u , stosuj c si  do

zalece  producentów .

Do transportu materia ów mo na nast puj cych rodków transportu:
 samochody skrzyniowe,
samochody dostawcze.

Zaleca si  u ywa  samochodów pokrytych plandekami lub zamkni tych .

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w OST "Wymagania ogólne".

5.1.1. Podk ady.

Podk ad pod p ytki gres w wiatro apie wykona  z zaprawy cementowej o grubo ci 5 cm.

5.1.2. Wyk adziny z p ytek gres.

Podczas wykonywania ok adzin z p ytek nale y zachowa  nast puj ce warunki:
ytki przed uk adaniem zanurzy  na kilka sekund w wodzie

uk adanie p ytek nale y rozpocz  od najbardziej wyeksponowanego naro nika
w pomieszczeniu
klej powinien by  roz ony równomiernie i pokrywa  ca  powierzchni  pod a ,
powierzchnia z na ona warstwa kleju powinna wynosi  ok. 1 m2 lub pozwoli  na
wykonanie wyk adziny w ci gu 10 – 15 minut ,
w przypadku p ytek stosowanych na zewn trz warstwa kleju powinna znajdowa
si  pod ca a powierzchni  p ytki,
temperatura podczas robót co najmniej 15°C,
dla uzyskania jednakowej wielko ci spoin stosowa  wk adki dystansowe,
po u eniu p ytek na pod odze mo na przyst pi  do wykonania coko u,
w trakcie uk adania p ytek mocowa  listwy wyko czeniowe ,
po osadzeniu p ytek pozostawi  ok adzin  na 24 godziny z otwartymi spoinami,
po wyschni ciu , ale nie wcze niej ni  po 24 godzinach od u enia p ytek , spoiny
wype ni  specjaln  mas  do fugowania za pomoc  p dzla lub szpachli gumowej,
po  wst pnym  stwardnieniu  zaczynu  w  spoinie  wyk adzin  zmy  wod ,  i  po
wyschni ciu, przetrze  suchymi szmatami,
wsz dzie stosowa  gres antypo lizgowy i mrozoodporny.
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5.2. Warunki szczegó owe wykonania robót wyk adzinowych.

Roboty wyko czeniowe obiektu j.w. dotycz  nast puj cych czynno ci:
wykonanie w wiatro apie podk adu wyrównawczego z zaprawy cementowej,
wykonanie posadzki z gresu w wiatro apie,
ob enie podstopnic schodów p ytkami gres,
wykonanie cokolika przy schodach z p ytek gres,
wyko czenie natopnic i podestu schodów z lastrico p ukanego zatartego na ostro.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT.

Ogólne zasady dotycz ce kontroli jako ci robót podano w OST "Wymagania ogólne".

6.1. Badania materia ów.

Badanie materia ów u ytych do wykonania robót zgodne z punktem 1.3 ST. Badanie to
nast puje poprzez porównanie cech materia ów z wymogami Dokumentacji Projektowej
i odpowiednich norm materia owych i aprobat technicznych .

6.2. Kontrola jako ci wykonanych robót.

Kontroli nale y dokona  poprzez porównanie wykonanych robót z Dokumentacj
Projektow  i Warunkami technicznymi.

Prawid owo wykonana wyk adzina z p ytek powinna spe nia  wymagania :
mie  jednakow  barw  zgodn  z wzorem ,
ca a powierzchnia pod p ytkami powinna by  wype niona klejem ,
grubo  warstwy klej cej powinna by  zgodna z dokumentacj  lub instrukcj
producenta,
dopuszczalne odchylenie powierzchni wyk adziny od p aszczyzny poziomej nie
powinno przekracza  3 mm na d ugo ci 2 m. i nie wi ksze ni  5mm na ca ej

ugo ci lub szeroko ci posadzki ,
spoiny na ca ej d ugo ci i szeroko ci powinny by  wype nione mas  do
spoinowania ,
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi  wi cej ni
2 mm na d ugo ci 1 m. i 3 mm na d ugo ci ca ej ok adziny ,
elementy wyko czeniowe ok adzin powinny by  osadzone zgodnie z dokumentacj
i instrukcj  producenta.

7. OBMIAR ROBÓT.

Ogólne zasady podano w OST "Wymagania ogólne".

8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Ogólne zasady.

Ogólne zasady podano w OST "Wymagania ogólne".

8.2. Odbiór robót.
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Odbioru robót nale y dokona  zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót
Budowlano - Monta owych.

9. PODSTAWA P ATNO CI.

9.1. Ogólne wymagania.

atno  nale y przyjmowa  zgodnie z dokumentacj  i zakresem robót wymienionym
w pkt. 1.3. niniejszej ST. w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz
ocen  jako ci robót i ocen  jako ci u ytych materia ów.

9.2. Cena rycza towa wykonania robót obejmuje:

roboty przygotowawcze,
zakup materia ów i ich transport na miejsce wbudowania,
transport wewn trzny materia ów,
wykonanie robót zasadniczych,
wykonanie prac piel gnacyjnych,
prace porz dkowe.

10.PRZEPISY ZWI ZANE.

10.1. Normy.

PN-ISO 13006:2001 yty i p ytki ceramiczne . Definicje , klasyfikacja , w ciwo ci
i znakowanie.

PN-EN ISO 10545-
1:1999

yty i p ytki ceramiczne . Pobieranie próbek i warunki odbioru .

PN-EN 12004:2002 Kleje do p ytek . Definicje i wymagania techniczne .
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania p ytek . Definicje i wymagania techniczne.

10.2. Aprobaty techniczne i instrukcje producentów.


